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S-ka z o.0. qzahlk nr. 2
ZAKEAD USEUG GEOLOGICZNYCH | PROJ EKTOWYCH
BUDOWNICTWA | OCHRONY SRODOWISKA - RZESZOW
Badanie rozmakalndgci w skali Skutty, wg BN-83/0410-03
Miejsce poboru probp Szpital przy ul. Strzelcow Bytomskich
w Chorzowie
Data poboru prob: 03.2013
Badania wykonano: | Laboratorium firmy ,Geotech” Sp. z ¢.0.
35-317 Rzeszéw, ul. Budziwojska 79
Data badania: 03.2013
Oznaczenia:
A - bez zmian 1 — szybko degradujecsilo stosu tusek lub mutu
B - dzieli st samoczynnie lub przyzyciu niewielkiej sity wzdta ptaszczyzn| 2 — szybko rozpada idiub powstaje wiele okruchéw
C - pzka na kawatki o krawdzi nie wikszej nz 3cm 3 — wolno rozpadaesillub powstaje parokruchéw
D - pecka na kawatki o krawdzi 1,5 — 3 cm 4 - szybko rozpada #glub wysepuje kilka gknigc
E - rozpada sina kawaltki mniejsze fil,5 cm 5 - wolno rozpadaesilub wyskepuje niewiele pknigé
6 — nie zmienia gi
Nr Gestosé
proby/ Glebokosé Wymiary probki objetosc Opis .
nr Bad. Nr otworu pobrania [m] hirluba[cm] Waga [g] iowa makroskopowy 05h 1h ah 24h 48h Uwagi
[9/cm’]
Prébka
1 1 5,0-5,2 . . 222.6 - Pc A6 A6 A6 A6 A6
niewymiarowa
2 1 7375 | . Probka 2053 | - P A6 A6 | A6 | A6 | A6
niewymiarowa
3 3 5060 | . Frobka 7683 | - P B2 A6 | A6 | A6 | A6
niewymiarowa
4 3 11,76-12,0| . Probka 3226 | - P A6 A6 | A6 | A6 | A6
niewymiarowa
5 3 13,1-13,42 | . Probka 843,6 - Pc A6 A6 A6 A6 | A6
niewymiarowa
6 7 40422 | . Probka 2613 | - P A6 A6 | A6 | A6 | A6
niewymiarowa
7 7 5,5-5,73 _ Probka 287,9 - Pc A6 A6 A6 A6 | A6
niewymiarowa
8 7 7578 | . Probka 3616 | - P B2 A6 | A6 | A6 | A6
niewymiarowa
9 9 7880 | . Probka 626,7 | - P B3 A6 | A6 | Ae | A6
niewymiarowa
10 9 9,295 | . Irobka 6444 | - P A6 A6 | A6 | A6 | A6
niewymiarowa
11 9 14,4-14,65| . "robka 654,4 - Pc A6 A6 A6 A6 | A6
niewymiarowa
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